
カ ラ ー◎

◇ 製 品 名

規 格

ステータスAPラインマット

◎

◎

◎

+0.06

PVC部：グリーン・ブラウン・グレー

7mmタイプ：約20kg/㎡　オールアルミタイプ：約13kg　ムクタイプ：約26kg

測定場所 寸法変化率（％）温度（℃）

本体：アルミニウム　丸駒：SUS304　シャフト材：SUS304　ノンスリップ部：塩化ビニール（PVC)

24時間浸漬後測定

スパン600mm スパン400mm

-20 -0.10

高さ：アルミ部15mm　PVC部16.5mm

材 質

寸法変化試験

重 量

◎

◎

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

C:塩ビ・アルミ横方向

1.18

+60

-20

+60 +0.10

B:アルミ長さ方向
+60 +0.05

-20 -0.12

A:塩ビ長さ方向
-0.22

3.20

試験方法：-20±3℃（3時間）　60±2℃（3時間）

曲げたわみ強度実験 中心（負荷部）の変位置（mm）
荷重（N)

0.41

2.20 0.75

490

980

1.09

1.45

◎ 樹脂部耐薬品性

2940

4.33

浸漬液

1470

1960

5.37

10％塩酸

1.84

6.43 2.27

2450

マシン油

重量変化率 外観変化

+0.05％ 異状無し

-0.08％ 異状無し

+0.02％ 異状無し

10％アンモニア水

B

C

A


