
測定値（％）

◎ 塩化ビニール  ET020105

測定値（N）
タテ 64

ヨコ 64

測定値（kgf）

タテ 45
測定値（kgf/3cm）

タテ 441

防炎試験登録番号

ヨコ 6.5

測定値（N/3cm）

約380g/㎡

塩化ビニール （モスグリーン/モスグリーン）約380g/㎡1850巾ｘ 0.31mm厚

1850巾ｘ

材 質◎

引 裂 強 度 試 験

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

0.31mm厚

ヨコ 24

◎ 伸 度 試 験 タテ 22

JIS L-1096

JIS L-1096

JIS L-1096

◎ 引 張 強 度 試 験

ヨコ 45

塩化ビニール+ポリエステル

ターポリン　NCE3000

◎ タテ 6.5

ヨコ 441

◇ 製 品 名

（グレー/グレー）0.31mm厚

◎ 規 格


