
◎ 許容差 普通級以上

Ti 0.10以下

0.05以下

Al 残部

その他・個々

Cr 0.10以下

Zn 0.10以下

Mn 0.10以下

Mg 0.45～0.90

Fe 0.35以下

Cu 0.10以下

測定値 8％以上

◎ 化 学 成 分 化学成分 含有量

アルミニウム（押出成型）

◎ 耐力測定試験 測定値 110N/m㎡以上

測定値 150N/m㎡以上

ハードアルミマット

ライト：高さ22mm　ミニエース：12mm　エコノミー：12mm

ライト：19.85kg/㎡　ミニエース：13.68kg/㎡　エコノミー：12.1kg/㎡

製 品 名

規 格

材 質

引張強度試験

重 量

◎

◎

寸法許容差測定

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◇

◎

◎ 伸縮測定試験

◎

Si 0.20～0.60


