
結果：いずれも菌の生育阻止に優れた効果が認められる。

防炎試験登録番号

加熱変化率 -0.1％

試験項目 測定値

◎ 抗 菌 試 験

JIS K-6767に準拠

◎ みかけ密度試験 みかけ密度 JIS K-6767に準拠

24時間後

JIS K-6767に準拠

伸び率

77.0kg/m3

◎ 強 度 試 験 試験項目 測定値

120％

圧縮永久歪み

測定値

0.067MPa

◎ 寸 法 変 化 測 定

0.8％

引張強度 1.5MPa

引裂強度 62.8N/cm

ピンク・オリーブ・イエロー・グリーン

約1.65kg/㎡

試験項目

圧縮硬さ

材 質

重 量

◎

◎

JIS K-6767に準拠

◎

◎

製 品 名

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◇

◎

◎ 圧 縮 試 験

規 格

カ ラ ー

ポリエチレン樹脂

黄色ブドウ球菌

大腸菌

99.95％

-

製品

ブランク

試験項目

99％

-

対ブランク減菌率

EO990008

ジョイントタタミ

900ｘ900ｘ高さ18mm

＜10
1ｘ103

6ｘ105

-

3ｘ105

＜10
2ｘ104
1ｘ107

試験項目

菌原液

-
8ｘ105

-

-

保存直後

製品

ブランク

菌原液


