
ﾖ　ｺ -0.27

約3.3kg/㎡

ﾀ　ﾃ +0.83

試験項目 測定値

53 ＳhoreＤ（原料Data）

◎

ﾀ　ﾃ

特殊ポリエチレン

E2100291

-30℃
-0.74

ﾖ　ｺ -0.71

◎ 比 重 試 験

◎

10％次亜塩素酸Na

+70℃
ﾀ　ﾃ

マシン油 +1.87

耐 薬 品 性

+0.18

10％ｱﾝﾓﾆｱ水

重量変化率（%）

材 質

重 量

◎

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

10％塩酸

試験条件 測定方向 変化率（%）

+70℃

◇

◎

◎ 寸法変化試験

製 品 名

規 格

カ ラ ー◎

防炎試験登録番号

ネパックマット

150ｘ150ｘ13mm

グリーン・ブルー・ブラウン・オレンジ・グレー・アイボリー

◎

浸漬液

+1.42 異状なし

外観変化

異状なし

比重 0.924 ｇ/㎝3（原料Data）　　

◎ 硬 さ 試 験 硬　　度

社内検査：検査溶液に7日間浸漬後　重量変化、外観を目視確認。

+0.69ﾖ　ｺ

70℃６時間静置→取出後23℃１時間静置後測定

◎ ビカット軟化温度 92

試験品：150㎜x150㎜

耐 熱 試 験 　℃（原料Data）

JIS　A5705　/　　試験品：150㎜x150㎜　/　値：平均値

-30℃６時間静置→取出直後測定

70℃６時間静置→取出直後測定

+0.84 異状なし

-0.25

異状なし


