
ヨコ

-0.49％

0.44％ 1時間放置後測定

異状なし

ビカット軟化温度

油 +0.9％

77℃

脆化温度 -65℃

耐 薬 品 性 浸漬液 重量変化

7日間浸漬後測定

10％アンモニア水 +0.1％ 異状なし

10％塩酸 0.0％ 異状なし

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

エラストマー

外観変化

70℃ 0.40％

試験条件 タテ

-22℃ -0.61％

◎

製 品 名

防炎試験登録番号

材 質

重 量

◎

◎ 低温衝撃試験

◎ 軟化測定試験

◎

◎ 寸法変化試験

規 格

カ ラ ー◎

◎ EN040101

スーパーチェッカー

300ｘ300ｘ高さ13mm

ライトグリーン・ダークグリーン・グレー・ブルー・ベージュ・ピンク

約5.0kg/㎡

◎

◇


