
2本つかみ

測定値

734N

509N

タテ

ヨコ

タテ

試験方向

試験方向

8N JIS L-1023 6.3に準拠

24％

18％ JIS L-1096 6.12 A法に準拠

JIS L-1096 6.15 A-1法に準拠

測定値

86N

139N

試験方法 測定値

ヨコ

◎

◎ 引 張 伸 度 試 験 試験方向 測定値

引 裂 強 度 試 験

ヨコ

パイル：ポリプロピレン

E2140273

JIS L-1096 6.12 A法に準拠

タテ

防炎試験登録番号

◎

◎

製 品 名

規 格

◇

980ｇ／㎡  ±5％

バッキング：SBR  発泡

材 質

重 量

◎

◎ パイル引抜試験

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◎

◎ 引 張 強 度 試 験

人工芝RG3000

パイル長：7mm±0.5


