
588　N/5cm幅　以上

1.5%　以下

製品表面上へ3gの機械油滴下、12時間放置後製品裏地への移行を目視にて確認

タテ 134 - 137

ヨコ 162 - 171

1.5%　以下

タテ

ヨコ

測定値(%)

◎ 遮 油 性 試 験 滴下量 下地移行

タテ

ヨコ

測定方向

◎ 伸 び 率 試 験 測定方向

441　N/5cm幅　以上

規格値

規格値

◎ 吸 油 性 試 験

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

JISL1096

100℃x30min

測定方向

重 量

◎

◎ 熱 水 収 縮 率

◇

◎

◎ 引 張 強 度 試 験

規 格

カ ラ ー◎

◎

製 品 名

材 質

◎

防炎試験登録番号

グリーン・グレー

約660g/㎡±60

オイルクリーンマットD

910mmｘ20Mｘ高さ約3.5mm

　EO010071（吸油前時）

表皮：PP不織布　中層：PE　下層：PET不織布

10cm角試料を重量測定後、機械油上に浮かべて5分間放置後、メッシュ金網上で５分油切りし重量差より吸油量を測定

1㎡当り吸油量

2,200g/㎡

サイズ

3.0g なし

吸油量


